Informacja o wyniku oceny $rédokresowej wraz z uzasadnieniem

doktoranta mgra inz. Adama Krotowskiego ksztatcacego sie w dyscyplinie automatyka,
elektronika i elektrotechnika

Po zapoznaniu sie z raportem z postepdéw w pracy naukowej oraz wystuchaniu prezentacji

oraz odpowiedzi na postawione pytania komisja ds. oceny $rédokresowej wydata ocene

pozytywnq.

Szczegotowe uzasadnienie oceny:

Po zapoznaniu sie z Indywidualnym Planem Badawczym IPB Doktoranta oraz jego
prezentacjg oraz biorgc pod uwage odpowiedzi Doktoranta na zadane pytania Komisja
zauwaza ze:

Okres oceny srédokresowej obejmuje pierwsze dwa lata ksztatcenia, w ktérych
Doktorant zaplanowat realizacje 7 zadan badawczych oraz osiggniecie 7 kamieni milowych.
S3 to nastepujace zadania:

Zadanie 1 — ,,Przeglad literatury” zostato w petni zrealizowane. Efektem tego byto
osiggniecie ,kamienia milowego” w postaci wstepnego spisu literatury, ktory obejmuje
tacznie 22 rekordy i ktory zostat podzielony na trzy zagadnienia tematyczne.

Zadanie 2 — , Wspoétudziat w opracowaniu artykutu” zostato réwniez w petni
wykonane. Skutkiem tego byto osiggniecie , kamienia milowego”, to znaczy opublikowanie
artykutu naukowego , Analysis of Polarization and Depolarization Currents of Samples of
NOMEX®910 Cellulose—Aramid Insulation Impregnated with Mineral Qil” w czasopismie
MDPI Energies.

Zadanie 3 — ,,Budowa stanowiska laboratoryjnego” zostato przez Doktoranta
zrealizowane. Wynikiem tego byto osiaggniecie ,kamienia milowego” w postaci opracowania
schematu, projektu i budowy stanowiska pomiarowego do pomiaru pragddéw polaryzacyjnych.
Stanowisko to umozliwia badanie wptywu zestarzenia i zawilgocenia metoda PDC.

Zadanie 4 — , Badania wstepne” zostato wykonane. W rezultacie Doktorant osiggnat
zamierzony ,kamien milowy” jakim byto wykonanie serii badan wstepnych
z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego. Uzyskane wyniki okazaty sie poprawne.

Zadanie 5 — ,,Badania laboratoryjne wptywu stopnia degradacji termicznej celulozy
papieru NOMEX®910 na charakterystyki PDC” zostato w petni zrealizowane. Efektem tego
byto osiggniecie ,kamienia milowego” w postaci wykonania serii badan laboratoryjnych
z wykorzystaniem polaryzacyjnej metody PDC do okreslenia wptywu temperatury oraz
stopnia zestarzenia celulozy prébek izolacji celulozowo-aramidowej NOMEX®T910 syconej
estrem syntetycznym.

Zadanie 6 — ,Analiza wynikdw badan z zadania nr 5” zostato przez Doktoranta
wykonane. Skutkiem tego byto osiggniecie , kamienia milowego” to znaczy analiza
uzyskanych wynikow badan w wyniku realizacji zadania nr 5, a w tym: obliczenie energii
aktywacji na podstawie charakterystyk prgdéw polaryzacji oraz obliczenie dominujgcych



statych czasowych relaksacji na podstawie prgdéw depolaryzacji.

Ostatnie zadanie w okresie pierwszych dwéch lat, Zadanie 7 —,,Publikacja uzyskanych
wynikéw badan z zadania nr 5 i 6” takze zostato zrealizowane. Wynikiem tego byta
publikacja naukowa ,, Analysis of Polarization and Depolarization Currents of Samples of
NOMEX®910 Cellulose—Aramid Insulation Impregnated with Synthetic Ester” w czasopismie
Energies MDPI.

Ponadto, w szasie spotkania z komisjg Doktorant udzielit meryotrycznych odpowiedzi
na postawione pytania.

Reasumujac, Doktorant terminowo zrealizowat wszystkie 7 zadan przewidzianych do
realizacji w Indywidualnym Planie Badawczym przez okres czterech pierwszych semestrow
ksztatcenia oraz osiggnat w petni zaplanowane kamienie milowe Indywidualnego Planu
Badawczego.
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